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Zur Aufgabe Bleiakku
[image: ]











[image: ][image: ]













	
Zur Aufgabe Elektrolyse von NaOH-Lösung

	U in V
	1
	1,2
	1,4
	1,5
	1,6
	1,7
	1,8
	1,9
	2,0

	I in mA
	0
	0
	0
	0,5
	1
	2
	5
	25
	42,5
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Vorgang:
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Elektrodenpotentiale (unter den realen Bedingungen in der Autobatterie):
Uy(Pb?*/Pb) =-0,31 V
Uy(PbO,/Pb?*) = 1,68 V
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